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Durchstrahlungspriifung (RT-F)
DIN EN ISO 5579 Zerstorungsfreie Prifung — Durchstrahlungspriifung von 02.09.2014
04-2014 metallischen Werkstoffen mit Film und Rdéntgen- oder
Gammastrahlen — Grundlagen
DIN EN ISO 17636-1 Zerstérungsfreie Prifung von Schweilverbindungen — 01.03.2023
10-2022 Durchstrahlungsprifung — Teil 1: Rontgen- und
Gammastrahlungstechniken mit Filmen
DIN EN 12681-1 GielRereiwesen — Durchstrahlungsprifung — Teil 1: 01.06.2018
02-2018 Filmtechniken
Ultraschallpriifung (UT)
DIN EN ISO 16809 Zerstérungsfreie Prifung — Dickenmessung mit Ultraschall 11.11.2025
09-2025
DIN EN ISO 16810 Zerstorungsfreie Prifung — Ultraschallpriifung — Allgemeine | 13.03.2025
01-2025 Grundsatze
DIN EN ISO 16823 Zerstorungsfreie Prifung — Ultraschallprifung — 15.03.2025
04-2025 Durchschallungstechnik
DIN EN ISO 16826 Zerstérungsfreie Prifung — Ultraschallprifung — Prifung auf | 28.05.2025
06-2025 Inhomogenitat senkrecht zur Oberflache
DIN EN ISO 16827 Zerstorungsfreie Prifung — Ultraschallpriifung — 11.11.2025
09-2025 Beschreibung und GréRRenbestimmung von
Inhomogenitaten
DIN EN ISO 17640 Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen — 14.05.2019
02-2019 Ultraschallpriufung — Techniken, Prifklassen und Bewertung
DIN EN 10160 Ultraschallprifung von Flacherzeugnissen aus Stahl mit 1999
09-1999 einer Dicke gréf3er oder gleich 6 mm (Reflexionsverfahren)
DIN EN 10228-3 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl — | 15.03.2017
10-2016 Teil 3: Ultraschallpriifung von Schmiedestiicken aus
ferritischem oder martensitischem Stahl
DIN EN 10228-4 Zerstérungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl — | 15.03.2017
10-2016 Teil 4: Ultraschallprifung von Schmiedestiicken aus
austenitischem und austenitisch-ferritischem
nichtrostendem Stahl
DIN EN 10308 Zerstorungsfreie Prifung — Ultraschallpriifung von Staben 10.08.2002
03-2002 aus Stahl
DIN EN 12680-1 GielRereiwesen — Ultraschallprifung — Teil 1: 09.04.2026
03-2026 Stahlgussstiicke fir allgemeine Verwendung
DIN EN 12680-2 GieRereiwesen — Ultraschallpriifung — Teil 2: 09.04.2026
03-2026 Stahlgussstiicke flir hoch beanspruchte Bauteile
DIN EN 12680-3 GieRereiwesen — Ultraschallpriifung — Teil 3: Gussstlicke 09.04.2026
03-2026 aus Gusseisen mit Kugelgraphit
Eindringprifung (PT)
DIN EN ISO 3452-1 Zerstoérungsfreie Prifung — Eindringprifung — Teil 1: 01.07.2022
02-2022 Allgemeine Grundlagen
DIN EN 1371-1 GielRereiwesen — Eindringpriifung — Teil 1: Sand-, 05.07.2012
02-2012 Schwerkraftkokillen- und Niederdruckkokillengussstiicke
DIN EN 1371-2 GielRereiwesen — Eindringpriifung — Teil 2: FeinguRstlcke 05.08.2015
04-2015
DIN EN 10228-2 Zerstoérungsfreie Prifung von Schmiedestlicken aus Stahl — | 05.04.2017
10-2016 Teil 2: Eindringprifung
DIN EN ISO 10893-4 Zerstorungsfreie Priifung von Stahlrohren — Teil 4: 01.02.2012
07-2011 Eindringpriifung nahtloser und geschweillter Stahlrohre zum
Nachweis von Oberflachenunvollkommenheiten
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Magnetpulverpriifung (MT)

DIN EN ISO 9934-1 Zerstorungsfreie Prifung — Magnetpulverprifung — Teil 1: 03.04.2017
03-2017 Allgemeine Grundlagen
DIN EN ISO 17638 Zerstorungsfreie Prifung von SchweilRverbindungen — 15.08.2018
03-2017 Magnetpulverprifung
DIN EN 1369 GieRereiwesen — Magnetpulverprifung 01.08.2013
01-2013
DIN EN 10228-1 Zerstorungsfreie Prifung von Schmiedestiicken aus Stahl — | 03.04.2017
10-2016 Teil 1: Magnetpulverpriifung
DIN EN ISO 10893-5 Zerstorungsfreie Prifung von Stahlrohren — Teil 5: 15.12.2011
07-2011 Magnetpulverprifung nahtloser und geschweif3ter

ferromagnetischer Stahlrohre zum Nachweis von

Oberflachenunvollkommenheiten

Sichtpriifung (VT)
DIN EN ISO 17637 Zerstorungsfreie Priifung von Schweildverbindungen — 01.12.2017
04-2017 Sichtpriifung von Schweillverbindungen
DIN EN 13018 Zerstérungsfreie Prifung — Sichtprifung — Allgemeine 10.11.2017
06-2016 Grundlagen
Verfahrensiibergreifende Regelwerke

DIN EN 13480-5 Metallische industrielle Rohrleitungen — Teil 5: Prifung 07.02.2025
12-2024
AD 2000-Merkblatt HP Zerstérungsfreie Prifung der Schweildverbindungen — 07.02.2025
5/3 Anlage 1 Verfahrenstechnische Mindestanforderungen fir die
01-2025 zerstoérungsfreien Prifverfahren
ASME Code Section V ASME Boiler and Pressure Vessel Code — Section V — 05.11.2025
Ed. 2025 Nondestructive Examination

Subsection A:

Art. 1 General Requirements

Art. 2 Radiographic Examination

Art. 4 Ultrasonic Examination Methods for welds

Art. 5 Ultrasonic Examination Methods for materials

Art. 6  Liquid Penetrant Examination

Art. 7 Magnetic Particle Examination

Art. 9 Visual Examination
ASME Code Section V ASME Boiler and Pressure Vessel Code — Section V — 05.11.2025
Ed. 2025 Nondestructive Examination

Subsection B:

Art. 22: Radiographic Standards

Art. 23: Ultrasonic Standards

Art. 24: Liquid Penetrant Standards

Art. 25: Magnetic Particle Standards
DIN EN ISO 17635 Zerstérungsfreie Prifunge von Schweildverbindungen — 05.05.2017
04-2017 Allgemeine Regeln fur metallische Werkstoffe

Hartemessung (HT)

DIN 50159-1 Metallische Werkstoffe — Hartepriifung nach dem UCI- 01.12.2022
06-2022 Verfahren — Teil 1: Priifverfahren

Dieses Dokument bezieht sich auf die DAkkS Urkundenanlage mit der Nummer DL-PL-18438-02-01.

Ggf. rot markierte Regelwerke sind zurlickgezogen und werden nur auf Kundenwunsch nach Riicksprache mit unserem

Laborleiter angewendet.
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